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Figura 3: Fiturile liniilor L,;-Sn si K,;1-Ni pentru stratul dopat cu Ni - indicand o arie a liniilor
Lai1-Sn de 10020,0 si K,1-Ni de 82,6, respectiv datorita Zg, = 50, Zn; = 28, o concentratie a
Ni de 2,65%.



